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高度方向性多光束有机激光

郝亚茹，邓招奇

（电子科技大学 中山学院，广东 中山 ５２８４０２）

摘要：采用ＤＦＢ分布反馈结构的有机激光由于其自身优点备受关注，而利用高阶布拉格反馈的多光束有机激光及其原
理鲜有报道。不同于以往的低阶布拉格反馈形成单波导或单光束激光，本文通过在平面有机半导体波导引入高阶布拉

格反馈分别制备了红色和蓝色多束有机激光器。利用四阶布拉格反馈和ＰＶＫ∶ＤＣＪＴＩ薄膜实现三光束红光激光器，出射
角度为±５３°和０５°。利用五阶布拉格反馈和ＰＳ∶ＤＳＡｐｈ薄膜实现四光束蓝光激光器，出射角度为 ±１８°和 ±７５°。融
合平面波导与光栅耦合的机理，研究了高阶布拉格光栅反馈与器件特性之间的关系。结果表明，理论计算的光束耦合角

度和实际测试相符，结果在一定程度上为多光束有机激光器件的设计提供了参考。

关　键　词：有机激光；布拉格衍射；光栅耦合
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